SILIKATYNK 020

Tynk silikatowy (krzemianowy)

Obszar zastosowan: Gotowa do uzycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkta wodnego.
Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz.
Wchodzi w skiad systemow ocieplen TURBO-SA i TURBO-WSA marki KREISEL
Tynk o strukturze do 2 mm nadaje sie takze do nanoszenia mechanicznego.
Po wyschnieciu tworzy elastyczng, odporng na porastanie i trwatg wyprawe tynkarska

Wiasciwosci: * Wodoodporny
* Mrozoodporny
» Odporna na dziatanie promieni UV
» Odpornos$¢ na agresje biologiczng
» Paroprzepuszczalny
» Krystaliczne wigzanie z podtozem

Sposoéb uzycia: +25°C £ ||
- o ] b@ Hi= @

+5°C 12M
Dane techniczne
Art. . 17326 | 17403
Rodzaj opakowania
llos¢ w opakowaniu 25 kg
llo$¢ na palecie 33 szt./pal.
Kolor barwiony
Struktura baranek
Uziarnienie 0-1,5mm 0-2mm
Zuzycie 2,4 kg/m? 3,5 kg/m?
Czas obrabki <20 min
Wspotczynnik oporu < 0,26 m dla systemu pokrytego powtokg wykonczeniowg
dyfuzyjnego sd
Odpornos¢ systemu na >10J
uderzenie
Produkt zgodny z: » Europejskie Oceny Techniczne ETA 15/0576 i ETA 15/0575
Skiad: » Potasowe szkto wodne

» Dyspersja polimerowa

* Wypetniacze mineralne
* Pigmenty

» Dodatki uszlachetniajgce

Przygotowanie podtoza: Minimum 24 godziny przed natozeniem tynku kazde podtoze zagruntowac srodkiem TYNKOLIT-U
340.
Objawy agresiji biologicznej nalezy zlikwidowac.
Podtoza bardzo nasigkliwe, pylace przed naniesieniem gruntu typu TYNKOLIT zagruntowaé
Srodkiem GRUNTOLIT-W 301 lub EXPERT 6.

Rodzaje podtoza: Warstwa zbrojgca w systemie ocieplen: Zagruntowa¢ TYNKOLITEM-U 340
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntowa¢ TYNKOLITEM-U 340
Tynk gipsowy: Zagruntowa¢ TYNKOLITEM-U 340
Plyta gipsowo-kartonowa: Zagruntowa¢ TYNKOLITEM-U 340
Betony, zelbety: Zagruntowa¢ TYNKOLITEM-U 340

Firma z grupy FIXIT www.kreisel.pl
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SILIKATYNK 020

Tynk silikatowy (krzemianowy)

Przygotowanie produktu:

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedza¢ wodg i nie mieszaé z innymi materiatami. Przed
uzyciem dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ opakowania.

Przed nanoszeniem sprawdzi¢ zgodno$¢ koloru z zaméwieniem.

Produkty oznaczone naklejkg z napisem: Baza B lub Baza C lub Baza D sg potproduktem
przeznaczonym do dalszego barwienia. W celu uzyskania odpowiedniej intensywnosci
kolorystycznej, dobrego krycia oraz unikniecia roznic kolorow wymagajg zapigmentowania.
Stosowanie ich bez pigmentéw jest niedozwolone.

Niewielkie odchytki koloru w stosunku do wzornika sg mozliwe. Przy duzych powierzchniach

i krytycznych kolorach nalezy wykonac probe, celem sprawdzenia zgodnosci koloru po
wyschnieciu.

W warunkach rzeczywistych ze wzgledu na szybkos$¢ procesu schniecia, rodzaj podtoza i technike
nakfadania kolory te mogg sie nieznacznie r6zni¢ od tych zawartych we wzornikach.

Sposoéb uzycia:

Tynk natozy¢ na podioze paca ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna, nastepnie nadmiar
$ciggng¢ tg samg pacyg. Ostateczne zacieranie wykonac¢ paca z tworzywa sztucznego.

W czasie prowadzenia prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysokag
temperaturg i silnym wiatrem.

Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach

W celu wyréwnania barwy i struktury tynkéw zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszczaé do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetia¢ go po
opréznieniu do potowy $wiazg masg z nowego kubta i starannie wymieszaé obie czesci.
Do natrysku mozna uzy¢ agregatu np. RTX 5500 firmy Graco, z dyszg szer. 4,5mm. (dla
uziarnienia tynku 1,5mm.) lub 6,0mm.(dla uziarnienia tynku 2,0mm.). Aplikowaé¢ pod ci$nieniem
2-3 bar.

Warunki wykonywania
prac:

Stosowac w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i
produktu. Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne i czyste.

Podtoza muszg by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkdw antyadhezyjnych, resztek farb, plesni,
glonéw, mchéw itp., wolne od peknie¢ i wykwitéw solnych

Uwagi wykonawcze:

Nalezy stosowac¢ peten zestaw wyrobow systemu ocieplen.

Na jednej ptaszczyznie stosowac tynki z jednej szarzy produkcyjne;.

Dang ptaszczyzne wykonywac w sposob ciggty, metodg ,mokre na mokre“ aby unikng¢
widocznych potaczen.

Pod tynki kolorowe zaleca sie stosowa¢ grunt odpowiednio zabarwiony, zwtaszcza pod tynki o
strukturze drapane;j.

Opadajace mgty, przy niedostatecznie wyschnietej powtoce dziatajg jak padajaca mzawka i
mogg powodowac zacieki i przebarwienia. Intensywne kolory o wspoétczynniku odbicia $wiatta
Y<25% powinny by¢ stosowane na niewielkich powierzchniach elewacji. Stosowanie ich na
catych powierzchniach powoduje przyspieszone starzenie powtoki ze wzgledu na intensywne
nagrzewanie oraz duze naprezenia termiczne.

Narzedzia my¢ czystg woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy.

Nie stosowac w systemach na wetnie mineralne;j.

Przechowywanie:

Do 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temperaturze od +5 °C
do +25 °C, z dala od zrédet ciepta i mrozu.

Wskazowki ogolne:

Firma z grupy FIXIT

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie techniczne;j
reprezentuje naszg aktualng wiedze i praktyczne doswiadczenie. Sa to jedynie ogdine informacje
i nie stanowig o odpowiedzialnosci producenta za wykonawstwo i sposéb uzytkowania. Mogag
bowiem wystepowac roznice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt nalezystosowaé
zgodnie z wymagang wiedzg techniczng, oraz zasadami BHP.Nalezy unika¢ kontaktu ze skoérg
oraz chroni¢ oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystag wodg i zasiegna¢
porady lekarza. Zaleca sie uzywanie rekawic, okularow i odziezy ochronne;j.

Wzorniki kolorow produkowane sg metodami drukarskimi. Mogg wystgpic réznice w kolorze
produktu spowodowane strukturg powierzchni, padaniem $wiatta, odbiciami srodowiska,
uziarnieniem, wiasciwosciami podtoza, chtonnoscia, wptywami atmosferycznymi i metodami
obrébki. Pomimo $cistego monitorowania produkcji mogg wystepowac réznice w kolorze
pomiedzy wzornikiem, a produktem koncowym ze wzgledu na wahania surowcow i nie stanowig

one podstawy do roszczenh prawnych.
www.kreisel.pl
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